Hygimat
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Zvyste pocit pohodlia a energie pocas statia v praci.

Idedlna pre akékolvek pracovisko, kde je dblezita hygiena, napr.
zdravotné zariadenia, vyroba potravin, catering, pohostinstva, Cisté
izby alebo maloobchody s potravinami.

Vyrobené z revolucnej ,,gélovej peny*, ktord kombinuje to najlepsie z
odolnosti a komfortu.

Material ma tiez antimikrobialne vlastnosti

Konstrukcia uzavretych buniek znamena, ze Ziadne kvapaliny nemozu
preniknut do rohoze a znizit jej vykon.

Verzia s otvormi je ideélna pre mokré pracoviskd, vyZadujice drenaz.

Oleju odolna.

Lahko sa Cisti — moze sa Cistit Cistiacim prostriedkom alebo méze byt
sterilizovana parou.

Poziarne testovana podla BS EN 13501-1 a sklzova skuska podla
normy DIN 51130.

Casti Technicka Specifikacia
Cislo dielu velkost farba zavazia (kg) Material Pogumovana gélova pena
HYS010003 0,9mx1,8m Cierna 5.4 Povrchova , ,

. Textdrovany
5 Uprava
HYS010002 0,9mx1,5m Cierna 4.5
5 Vyska produktu 17 mm +1 mm
HYS010001 0,6 mx0,9m Cierna 1.85

Min.
Prevadzkova -5°C
teplota

Max.
Prevadzkova +80°C
teplota

Odolnost voéi
chemikaliam

Vseobecne odolna voci chemikaliam.

Vhodné pre vihké a suché prostredie, v interiéri

Prostredie .
alebo exteriéri

Typ'?_ k.e Stravovacie prostredia
pouzitie
Instalaéna ; .

B Volne polozené
metoda
Metoda Hygimat je antibakteridlna, ale pre udrzanie Cistoty
Cistenia odporuc¢ame pouzivat jemny Cistiaci prostriedok.

Hygimat je tiez mozné Cistit dezinfekénym


https://www.coba.com/sk/
https://www.coba.com/sk/produkt/hygimat-2

Dalsie informacie

Al
Hygimat Anti-bacterial Testing certificate @ Hygimat Solid BS EN 13501 Fire Test
A
Hygimat Solid DIN 51130 Ramp Slip Test Hygimat Solid EN ISO 9239 Fire Test

Hygimat Solid EN ISO 11925 Fire Test
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Pre viac informacii volajte : +421-41-507 11 12 alebo piste : sales@cobaeurope.sk

www.coba.com/sk/
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